Trattamenti termici delle leghe di Titanio
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La resistenza aumenta all'aumentare del contenuto di fase La fase  pero' presenta caratteristiche diverse se la lega viene trattata termicamente partendo dal campo + o da quello 

Il massimo diresistenza si ottiene per composizioni che hanno Mf a RT mentre il minimo di resistenza per quelle che hanno Ms a RT (100% di  metastabile). Se pero' queste composizioni vengono invecchiate (decomposizione fase ) si ottengono valori molto elevati di resistenza.

[image: image2.jpg]Temperature

!

S

—T/-8Mn

i

% - LTisar6v-25n
| —Ti6AI4V

L ri6ar.25n-42r-2M0
—Ti-8Al-1Mo-1V

— T7/-5A/-2.55n

|

|
I

— Ti-6A/-25n42Zr-6Mo

T
, 3-Stabilizer Concentration

L T5-13V-11Cr-3A/
T/-15Mo-52r-3A/
__ 7i-11.5M0-62r4.55n (B8111)

— Ti-10V-2Fe-3AI




PAGE  
2

