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Assi principali del materiale in una lamina 



Grado di contiguità con disposizione casuale delle fibre 



Frazioni ponderali e volumetriche 



Frazioni ponderali e volumetriche 



Elementi di volume rappresentativo di materiale fibro-rinforzato 



Formule di TSAI 



Formule di WHITNEY e RILEY 



Formule di HALPIN e TSAI 



Formule di HAHN 



Moduli elastici in compositi a fibre casualmente orientate 



Modello per la previsione teorica della resistenza di una lamina 



Leggi costitutive di una lamina per frazione volumetrica minima e critica 



Resistenza ultima a trazione del composito in funzione della frazione volumetrica 



Scomposizione di una lamina rinforzata con stuoia 



Resistenze fondamentali in una lamina unidirezionale 



Effetto del segno delle tensioni tangenziali sulle resistenze a taglio 



Prova di trazione in direzione parallela alle fibre 



Prova di trazione in direzione trasversale alle fibre 



Prova di trazione in direzione a 45° rispetto alle fibre 



Prova di torsione 



Costanti elastiche riferite ad assi arbitrari 



ESERCIZIO 


