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Costanti elastiche riferite ad assi arbitrari 



Corrispondenza fra «notazione tensoriale» e «notazione contratta» 



Equazione costitutiva della lamina nel riferimento principale 



Equazione costitutiva della lamina nel riferimento principale 



Deformazioni e tensioni nel riferimento generico (x,y) e nel riferimento principale (1,2) 



Equazione costitutiva della lamina secondo un riferimento generico 



Matrice di rigidezza trasformata in funzione degli invarianti di Tsai - Pagano 



Invarianti di Tsai - Pagano 



Matrice di rigidezza del materiale nel riferimento principale 



Equazione costitutiva della lamina nel riferimento principale 



Matrice di cedevolezza trasformata 



Il riferimento geometrico del laminato 



Convenzione per la quotatura delle interfacce delle lamine 



Spostamento di un punto generico della piastra: la componente u 



Andamento delle deformazioni e delle tensioni attraverso lo spessore del laminato 



Forze e momenti di segno positivo 



Curvature indotte da momenti positivi in una piastra isotropa 



Laminati angle-ply regolari 




