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((materialimateriali  compositicompositi: : critericriteri  di di resistenzaresistenza)) 



Criteri di resistenza indipendenti 



Lamina ortotropa soggetta a carico monoassiale 



Criteri di resistenza interattivi 



Criteri di resistenza interattivi 



Verifica di resistenza di un laminato 


